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附件1：                         国家标准物质项目表（一级标准物质）
	序号
	制造计量器具
许可证号
	标准物质
定级证书号
	编  号
	标 准 物 质 名 称
	研 制 单 位

	1

2

3
	国制标物
10001173
	证字第
1238
	GBW01435

GBW01436

GBW01437
	硅钙合金标准物质
硅钙合金标准物质
硅钙合金标准物质
	山东省冶金科学研究院

	4

5

6

7

8

9
	国制标物
10001174
	证字第
1239
	GBW02509

GBW02510

GBW02511

GBW02512

GBW02513

GBW02514
	钛合金光谱分析标准物质
钛合金光谱分析标准物质
钛合金光谱分析标准物质
钛合金光谱分析标准物质
钛合金光谱分析标准物质
钛合金光谱分析标准物质
	中国船舶重工集团公司第十二研究所

	10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20
	国制标物
10001175
	证字第
1240
	GBW04447

GBW04448

GBW04449

GBW04450

GBW04451

GBW04452

GBW04453

GBW04454

GBW04455

GBW04456

GBW04457
	硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
硒同位素溶液标准物质
	中国计量科学研究院

	21

22

23

24

25

26
	国制标物
10001176
	证字第
1241
	GBW06326

GBW06327

GBW06328

GBW06329

GBW06330

GBW06331
	氦中一氧化碳气体标准物质
氦中二氧化碳气体标准物质
氦中二氧化硫气体标准物质
氦中四氟化碳气体标准物质
氦中氟化亚硫酰气体标准物质
氦中氟化硫酰气体标准物质
	中国计量科学研究院
重庆市电力公司电力科学研究院

	27

28

29

30

31

32

33

34

35
	国制标物
10001177
	证字第
1242
	GBW07141

GBW07142

GBW07143

GBW07144

GBW07145

GBW07146

GBW07147

GBW07148

GBW07149
	钼矿石与精矿成分分析标准物质
钼矿石与精矿成分分析标准物质
钼矿石与精矿成分分析标准物质
钼矿石与精矿成分分析标准物质
镍矿石与精矿成分分析标准物质
镍矿石与精矿成分分析标准物质
镍矿石与精矿成分分析标准物质
镍矿石与精矿成分分析标准物质
镍矿石与精矿成分分析标准物质
	中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所

	36
	国制标物
10001178
	证字第
1243
	GBW08183
	空气中乙醇气体标准物质
	中国计量科学研究院

	37

38

39

40
	国制标物
10001179
	证字第
1244
	GBW09207

GBW09208

GBW09209

GBW09210
	盐酸氯胺酮纯度标准物质
盐酸杜冷丁纯度标准物质
盐酸可卡因纯度标准物质
盐酸美沙酮纯度标准物质
	中国计量科学研究院
公安部物证鉴定中心

	41

42

43

44

45
	国制标物
10001179
	证字第
1244
	GBW09211

GBW09212

GBW09213

GBW09214

GBW09215
	地西泮纯度标准物质
艾司唑仑纯度标准物质
盐酸海洛因纯度标准物质
吗啡纯度标准物质
盐酸甲基苯丙胺纯度标准物质
	中国计量科学研究院
公安部物证鉴定中心

	46

47

48

49

50
	国制标物
10001180
	证字第
1245
	GBW09554

GBW09555

GBW09556

GBW09557

GBW09558
	生松素纯度标准物质
和厚朴酚纯度标准物质
吴茱萸碱纯度标准物质
吴茱萸次碱纯度标准物质
染料木苷纯度标准物质
	中国医学科学研究院药物研究所

	51

52

53

54

55
	国制标物
10001180
	证字第
1245
	GBW09559

GBW09560

GBW09561

GBW09562

GBW09563
	染料木素纯度标准物质
白杨素纯度标准物质
二氢杨梅素纯度标准物质
苦杏仁苷纯度标准物质
环维黄杨星D纯度标准物质
	中国医学科学研究院药物研究所

	56

57

58
	国制标物
10001180
	证字第
1245
	GBW09564

GBW09565

GBW09566
	丹参酮IIA纯度标准物质
芹菜素纯度标准物质
虎杖苷纯度标准物质
	中国医学科学研究院药物研究所

	59

60

61

62
	国制标物
10001181
	证字第
1246
	GBW09705

GBW10062

GBW10063

GBW10064
	颗粒数量浓度标准物质
葡萄糖纯度标准物质
果糖纯度标准物质
半乳糖纯度标准物质
	中国计量科学研究院

	63

64

65

66
	国制标物
10001181
	证字第
1246
	GBW10065

GBW10066

GBW10067

GBW10068
	乳糖纯度标准物质
木糖纯度标准物质
庶糖纯度标准物质
牡蛎中无机元素和有机锡形态标准物质
	中国计量科学研究院

	67
	国制标物
10001182
	证字第
1247
	GBW10069
	贻贝中有机氯农药和多氯联苯标准物质
	中国科学院大连化学物理研究所

	68
	国制标物
10001183
	证字第
1248
	GBW11155
	煤物理性质和化学成分分析标准物质
	陕西省能源质量监督检验所
国家煤炭质量监督检验中心（西安）

	69
	国制标物
10001184
	证字第
1249
	GBW12031
	微粒粒度标准物质
	中国计量科学研究院
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司

	70
	国制标物
10001185
	证字第
1250
	GBW12032
	二氧化硅微球粒度标准物质
	中国石油大学
常州均益新材料科技有限公司

	71

72

73
	国制标物
10001186
	证字第
1251
	GBW13512

GBW13513

GBW13514
	液体水分含量标准物质
液体水分含量标准物质
液体水分含量标准物质
	中国计量科学研究院


国家标准物质项目表（二级标准物质）
	序号
	制造计量器具
许可证号
	标准物质
定级证书号
	编  号
	标 准 物 质 名 称
	研 制 单 位

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	国制标物
10001187
	证字第
1252
	GBW（E）010318

GBW（E）010319

GBW（E）010320

GBW（E）010321

GBW（E）010322

GBW（E）010323

GBW（E）010324

GBW（E）010325

GBW（E）010326

GBW（E）010327

GBW（E）010328

GBW（E）010329

GBW（E）010330

GBW（E）010331
	碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
碳钢、合金钢光谱分析标准物质
	济南众标科技有限公司

	15

16

17

18

19

20

21
	国制标物
10001187
	证字第
1252
	GBW（E）010332

GBW（E）010333

GBW（E）010334

GBW（E）010335

GBW（E）010336

GBW（E）010337

GBW（E）010338
	不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
	济南众标科技有限公司

	22

23

24

25
	国制标物
10001187
	证字第
1252
	GBW（E）010339

GBW（E）010340

GBW（E）010341

GBW（E）010342
	不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
不锈钢光谱分析标准物质
	济南众标科技有限公司

	26

27

28

29

30

31

32

33
	国制标物
10001187
	证字第
1252
	GBW（E）010343

GBW（E）010344

GBW（E）010345

GBW（E）010346

GBW（E）010347

GBW（E）010348

GBW（E）010349

GBW（E）010350
	磁铁矿成分分析标准物质
磁铁矿成分分析标准物质
磁铁矿成分分析标准物质
磁铁矿成分分析标准物质
磁铁矿成分分析标准物质
磁铁矿成分分析标准物质
磁铁矿成分分析标准物质
磁铁矿成分分析标准物质
	济南众标科技有限公司

	34

35

36

37

38

39

40

41
	国制标物
10001187
	证字第
1252
	GBW（E）010351

GBW（E）010352

GBW（E）010353

GBW（E）010354

GBW（E）010355

GBW（E）010356

GBW（E）010357

GBW（E）010358
	硅铁成分分析标准物质
硅铁成分分析标准物质
硅铁成分分析标准物质
铬铁成分分析标准物质
铬铁成分分析标准物质
钼铁成分分析标准物质
铌铁成分分析标准物质
钛铁成分分析标准物质
	济南众标科技有限公司

	42

43

44

45
	国制标物
10001187
	证字第
1252
	GBW（E）010359

GBW（E）010360

GBW（E）010361

GBW（E）010362
	工业硅成分分析标准物质
工业硅成分分析标准物质
工业硅成分分析标准物质
氧化铝成分分析标准物质
	济南众标科技有限公司

	46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
	国制标物
10001188
	证字第
1253
	GBW（E）061499

GBW（E）061500

GBW（E）061501

GBW（E）061502

GBW（E）061503

GBW（E）061504

GBW（E）061505

GBW（E）061506

GBW（E）061507

GBW（E）061508

GBW（E）061509

GBW（E）061510

GBW（E）061511

GBW（E）061512
	联苯菊酯农药纯度标准物质
三环唑农药纯度标准物质
毒死蜱农药纯度标准物质
多效唑农药纯度标准物质
嗪草酮农药纯度标准物质
噻嗪酮农药纯度标准物质
水胺硫磷农药纯度标准物质
二甲戊乐灵农药纯度标准物质
抗蚜威农药纯度标准物质
氯苯胺灵农药纯度标准物质
抑霉唑农药纯度标准物质
苯氧威农药纯度标准物质
嘧菌环胺农药纯度标准物质
盐酸克伦特罗兽药纯度标准物质
	广州计量检测技术研究院

	60
61
62
63

	国制标物
10001189
	证字第
1254
	GBW（E）061516

GBW（E）061517
GBW（E）061518
GBW（E）061519

	氮中六氟化硫气体标准物质
氮中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质
氮中正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1，3-丁二烯混合气体标准物质
氮中1，2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正已烷混合气体标准物质
	中国测试技术研究院
四川中测标物科技有限公司

	64
65
66
67
	国制标物
10001190
	证字第
1255
	GBW（E）061520

GBW（E）061521

GBW（E）061522

GBW（E）061523
	氮中乙烷气体标准物质
氮中乙烯气体标准物质
氮中丙烯气体标准物质
氮中1，3-丁二烯气体标准物质
	重庆标物科技有限责任公司
重庆市计量质量检测研究院

	68
69
70
71
72
73
74
75
76
	国制标物
10001191
	证字第
1256
	GBW（E）082033

GBW（E）082034

GBW（E）082035

GBW（E）082036

GBW（E）082037

GBW（E）082038

GBW（E）082039

GBW（E）082040

GBW（E）082041
	铅单元素溶液标准物质
锌单元素溶液标准物质
镍单元素溶液标准物质
甲醇中苯溶液标准物质
甲醇中甲苯溶液标准物质
甲醇中乙苯溶液标准物质
甲醇中邻-二甲苯溶液标准物质
甲醇中间-二甲苯溶液标准物质
甲醇中对-二甲苯溶液标准物质
	广州计量检测技术研究院

	77
	国制标物
10001192
	证字第
1257
	GBW（E）082042
	底泥中有机氯农药成分分析标准物质
	中国科学院生态环境研究中心

	78
79
80
	国制标物
10001193
	证字第
1258
	GBW（E）082043

GBW（E）082044

GBW（E）082045
	水中钾离子成分分析标准物质
水中钠离子成分分析标准物质
水中钙离子成分分析标准物质
	中国测试技术研究院
四川中测标物科技有限公司

	81
82
83
84
85
86
87
88
89
	国制标物
10001193
	证字第
1258
	GBW（E）082046

GBW（E）082047

GBW（E）082048

GBW（E）082049

GBW（E）082050

GBW（E）082051

GBW（E）082052
GBW（E）082053

GBW（E）082054
	水中镁离子成分分析标准物质
水中氟离子成分分析标准物质
水中氯离子成分分析标准物质
水中硝酸根离子成分分析标准物质
水中硫酸根离子成分分析标准物质
水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质
水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质
水中总有机碳溶液标准物质
水中无机碳溶液标准物质
	中国测试技术研究院
四川中测标物科技有限公司

	90
	国制标物
10001194
	证字第
1259
	GBW（E）082055
	镉单元素溶液标准物质
	广东省计量科学研究院

	91
92
	国制标物
10001195
	证字第
1260
	GBW（E）090350

GBW（E）090351
	人血清中乳酸脱氢酶活性浓度标准物质
人血清中总蛋白浓度标准物质
	北京市医疗器械检验所

	93
94
95
96
	国制标物
10001196
	证字第
1261
	GBW（E）090352

GBW（E）090353

GBW（E）090354

GBW（E）090355
	人血清基质丙氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
人血清基质丙氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
人血清基质天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
人血清基质天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
	嘉兴博泰生物科技发展有限公司
浙江清华长三角研究院

	97
98
99
100
	国制标物
10001196
	证字第
1261
	GBW（E）090356

GBW（E）090357

GBW（E）090358

GBW（E）090359
	人血清基质乳酸脱氢酶活性浓度标准物质
人血清基质乳酸脱氢酶活性浓度标准物质
人血清基质肌酸激酶活性浓度标准物质
人血清基质肌酸激酶活性浓度标准物质
	嘉兴博泰生物科技发展有限公司
浙江清华长三角研究院

	101
102
103
104

	国制标物
10001196
	证字第
1261
	GBW（E）090360

GBW（E）090361

GBW（E）090362
GBW（E）090363

	人血清肌酸激酶和乳酸脱氢酶活性浓度标准物质
人血清肌酸激酶和乳酸脱氢酶活性浓度标准物质
人血清丙氨酸氨基转移酶和天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
人血清丙氨酸氨基转移酶和天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
	嘉兴博泰生物科技发展有限公司
浙江清华长三角研究院

	105
106
107
	国制标物
10001197
	证字第
1262
	GBW（E）110072

GBW（E）110073

GBW（E）110074
	煤物理性质和化学成分分析标准物质
煤物理性质和化学成分分析标准物质
煤物理性质和化学成分分析标准物质
	陕西省能源质量监督检验所
国家煤炭质量监督检验中心(西安)

	108
109
110
111
112
113
	国制标物
10001198
	证字第
1263
	GBW（E）120086

GBW（E）120087

GBW（E）120088

GBW（E）120089

GBW（E）120090

GBW（E）120091
	微粒粒度标准物质
微粒粒度标准物质
微粒粒度标准物质
微粒粒度标准物质
微粒粒度标准物质
微粒粒度标准物质
	中国计量科学研究院
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司

	114
115
116
117
118
119
	国制标物
10001199
	证字第
1264
	GBW（E）120092

GBW（E）120093

GBW（E）120094

GBW（E）120095

GBW（E）120096

GBW（E）120097
	水基颗粒计数标准物质
水基颗粒计数标准物质
水基颗粒计数标准物质
水基颗粒计数标准物质
水基颗粒计数标准物质
水基颗粒计数标准物质
	国防科技工业颗粒度一级计量站
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司

	120
121
122
123
	国制标物
10001200
	证字第
1265
	GBW（E）130393

GBW（E）130394

GBW（E）130395

GBW（E）130396
	气相色谱仪检定用标准物质
气相色谱仪检定用标准物质
液相色谱仪检定用标准物质
液相色谱仪检定用标准物质
	广州计量检测技术研究院

	124
125
	国制标物
10001201
	证字第
1266
	GBW（E）130397

GBW（E）130398
	门尼粘度标准物质
门尼粘度标准物质
	国家合成橡胶质量监督检验中心

	126
127
	国制标物
10001202
	证字第
1267
	GBW（E）130399

GBW（E）130400
	原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质
原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质
	广东省计量科学研究院

	128
129
130
	国制标物
10001203
	证字第
1268
	GBW（E）061513

GBW（E）061514

GBW（E）061515
	氮中一氧化碳气体标准物质
空气中甲烷气体标准物质
空气中异丁烷气体标准物质
	河南省计量工程技术研究中心


附件2：
中华人民共和国标准物质目录
国家质量监督检验检疫总局
中国     北京
（2012年5月）
	名  称
	编    号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Si
	Ca
	C
	Mn
	P
	S
	Al
	Mg
	Sr
	Cu
	Fe

	硅钙合金标准物质
	GBW01435
	标准值
不确定度
	58.58

0.12
	28.98

0.10
	0.85

0.02
	0.043

0.002
	0.017

0.001
	0.050

0.002
	1.95

0.02
	0.024

0.001
	0.033

0.002
	0.020

0.002
	7.50

0.07

	
	GBW01436
	标准值
不确定度
	57.90

0.12
	30.33

0.10
	1.04

0.02
	0.046

0.002
	0.016

0.001
	0.038

0.002
	1.43

0.02
	0.018

0.002
	0.027

0.001
	0.082

0.003
	7.15

0.06

	
	GBW01437
	标准值
不确定度
	56.60

0.13
	32.40

0.09
	0.51

0.01
	0.037

0.002
	0.017

0.001
	0.038

0.002
	1.14

0.03
	0.011

0.001
	0.030

0.001
	0.020

0.001
	8.12

0.07


研制单位：山东省冶金科学研究院（济南市）
	名  称
	编    号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Al
	Mo
	Zr
	Fe
	Si
	C

	钛合金光谱分析标准物质
	GBW02509
	标准值
不确定度
	4.59

0.02
	4.74

0.03
	2.45

0.02
	0.189

0.004
	0.149

0.005
	0.015

0.001

	
	GBW02510
	标准值
不确定度
	5.59

0.04
	3.79

0.0 3
	1.96

0.03
	0.233

0.007
	0.242

0.005
	0.049

0.002

	
	GBW02511
	标准值
不确定度
	6.25

0.03
	3.46

0.02
	1.60

0.03
	0.288

0.008
	0.298

0.005
	0.069

0.004

	
	GBW02512
	标准值
不确定度
	6.61

0.05
	2.83

0.04
	1.21

0.02
	0.303

0.005
	0.354

0.006
	0.081

0.003

	
	GBW02513
	标准值
不确定度
	7.05

0.04
	2.54

0.04
	0.83

0.01
	0.325

0.006
	0.389

0.008
	0.093

0.003

	
	GBW02514
	标准值
不确定度
	7.64

0.04
	2.27

0.03
	0.63

0.02
	0.369

0.008
	0.446

0.009
	0.120

0.004


研制单位：中国船舶重工集团公司第十二研究所（兴平市）
	名  称
	编    号
	标准值及
不确定度
	同位素丰度比值

	
	
	
	78Se/76Se
	80Se/76Se
	82Se/76Se
	74Se/76Se
	77Se/76Se

	硒同位素溶液标准物质
	GBW04447
	标准值
不确定度
	0.020526

0.000007
	0.019722

0.000009
	0.019680

0.000008
	0.000749

0.000040
	0.00415

0.00008

	
	GBW04448
	标准值
不确定度
	0.050555

0.000024
	0.049379

0.000026
	0.051232

0.000027
	0.001234

0.000029
	0.009591

0.000008

	
	GBW04449
	标准值
不确定度
	0.102274

0.00005l
	0.101196

0.000035
	0.101567

0.000049
	0.002127

0.000037
	0.017375

0.000004

	
	GBW04450
	标准值
不确定度
	0.20400

0.00007
	0.20244

0.00009
	0.20670

0.00008
	0.003929

0.000042
	0.031944

0.000012

	
	GBW04451
	标准值
不确定度
	0.40375

0.00013
	0.39891

0.00016
	0.39912

0.00016
	0.007334

0.000040
	0.060682

0.000029

	
	GBW04452
	标准值
不确定度
	0.93100

0.00027
	0.92710

0.00029
	0.93799

0.00035
	0.016536

0.000009
	0.135987

0.000044

	
	GBW04453
	标准值
不确定度
	2.5608

0.0009
	2.5354

0.0010
	2.5211

0.0014
	0.044406

0.000027
	0.36330

0.00008

	
	GBW04454
	标准值
不确定度
	5.4564

0.0025
	5.4047

0.0027
	5.3985

0.0032
	0.09376

0.00010
	0.76826

0.00019

	
	GBW04455
	标准值
不确定度
	10.1225

0.0043
	9.9670

0.0046
	10.0997

0.0042
	0.09390

0.00006
	0.79040

0.00019

	
	GBW04456
	标准值
不确定度
	15.0034

0.0044
	14.8697

0.0050
	15.1890

0.0054
	0.09480

0.00013
	0.79348

0.00025

	
	GBW04457
	标准值
不确定度
	2.5675

0.0012
	5.3980

0.0023
	0.95588

0.00055
	0.09354

0.00010
	0.82329

0.00024


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名    称
	编    号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（％）

	氦中一氧化碳气体标准物质
	GBW06326
	50～100
	1.5

	氦中二氧化碳气体标准物质
	GBW06327
	50～100
	1.5

	氦中二氧化硫气体标准物质
	GBW06328
	50～100
	1.5

	氦中四氟化碳气体标准物质
	GBW06329
	50～100
	1.5

	氦中氟化亚硫酰气体标准物质
	GBW06330
	50～100
	1.5

	氦中氟化硫酰气体标准物质
	GBW06331
	50～100
	1.5


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）、重庆市电力公司电力科学研究院（重庆市）
	名称
	编号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Mo
	S
	Mn
	Ag
	As
	Bi
	Cd
	CO
	Cr
	Cu
	Ge
	Ni
	P
	Pb


	钼矿石与精矿成分分析标准物质
	GBW

07141
	标准值
不确定度
	0.066

0.003
	0.38

0.05
	0.92

0.04
	(0.11)


	5.2

0.5
	6.9    0.5
	0.50

0.05
	13.3

0.6
	23

3
	46

4
	6.2    0.8
	54

4
	1160

59
	9.1    1.5

	
	GBW

07142
	标准值
不确定度
	0.15

0.01
	0.44

0.04
	0.91

0.03
	0.10

0.02
	4.8

0.6
	7.4

0.5
	0.52

0.05
	12.9

0.6
	23

4
	46

3
	6.0

0.8
	52

5
	1231

62
	10.5

1.2

	
	GBW

07143
	标准值
不确定度
	0.54

0.02
	0.68

0.07
	0.91

0.03
	0.13

0.03
	4.7

0.5
	8.2

0.5
	0.52

0.05
	13.2

0.6
	23

2
	48

2
	6.2

0.6
	52

4
	1210

66
	13.7

1.7

	
	GBW

07144
	标准值
不确定度
	50.08

0.14
	33.72

0.55
	0.15

0.01
	(2.1)


	(2.2)


	86

6
	0.20

0.03
	10.2

0.7
	30

5
	266

27
	(0.67)


	(20)


	(130)


	316

28

	
	编号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-6）
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Re
	Sb
	Sn
	W
	Zn
	SiO2
	A12O3
	Fe2O3
	MgO
	CaO
	Na2O
	K2O
	油水总量

	
	GBW

07141
	标准值
不确定度
	(0.07)


	0.58

0.05
	4.7

0.7
	489

25
	357

14
	57.23

0.34
	5.20

0.15
	10.05

0.20
	4.29

0.12
	18.37

0.44
	0.90

0.02
	0.66

0.02
	

	
	GBW

07142
	标准值
不确定度
	0.12

0.03
	0.60

0.03
	4.5

0.6
	518

33
	365

12
	57.47

0.19
	5.20

0.17
	9.89

0.18
	4.37

0.12
	18.13

0.33
	0.91

0.03
	0.66

0.02
	

	
	GBW

07143
	标准值
不确定度
	0.31

0.04
	0.73

0.06
	4.7

0.7
	557

60
	360

15
	56.87

0.26
	5.12

0.10
	9.88

0.24
	4.35

0.18
	18.09

0.29
	0.90

0.03
	0.66

0.01
	

	
	GBW

07144
	标准值
不确定度
	23

2
	13.2

1.6
	(11.9)


	732

69
	68

6
	7.58

0.20
	(1.16)


	1.23

0.04
	1.96

0.16
	1.95

0.16
	(0.21)


	(0.06)


	0.85

0.17


研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）

	名称
	编号
	标准值及
不确定度
	质量分数(×10-2)
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Ni
	S
	CO
	Ag
	AS
	Cd
	Cr
	Cu
	Mn
	P
	Pb
	Sc

	镍矿石与精矿成分分析标准
物质
	GBW

07145
	标准值
不确定度
	0.11

0.01
	0.74

0.06
	49

2
	0.56

0.08
	5.3

0.4
	0.28

0.04
	790

49
	330

11
	960

30
	728

25
	21

1
	15.6

0.4

	
	GBW

07146
	标准值
不确定度
	0.33

0.02
	1.53

0.06
	104

5
	0.75

0.08
	5.1

0.3
	0.34

0.05
	0.13*

0.01*
	681

20
	0.11*

0.01*
	485

25
	25

3
	15.8

0,5

	
	GBW

07147
	标准值
不确定度
	1.02

0.04
	3.78

0.07
	262

9
	1.1

0.1
	5.4

0.4
	0.44

0.07
	0.12*

0.02*
	0.16*

0.01*
	0.11*

0.01*
	829

33
	25

2
	17.6

0.5

	
	GBW

07148
	标准值
不确定度
	5.93

0.10
	18.14

0.41
	0.13*

0.01*
	9.3

0.4
	25

3
	2.5

0.2
	(720)


	1.52*

0.04*
	614

24
	266

36
	77

4
	9.1

0.5

	
	GBW

07149
	标准值
不确定度
	9.01

0.13
	27.83

0.65
	0.20*

0.01*
	15.2

0.5
	37

4
	4.0

0.3
	(457)


	2.47*

0.06*
	295

23
	(130)


	116

4
	2.5

0.3

	
	
	标准值及
不确定度
	质量分数(×10-6)
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Ti
	V
	Zn
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	MgO
	CaO
	Na2O
	K2O
	H2O+

	
	GBW

07145
	标准值
不确定度
	0.42*

0.02*
	102

7
	79

3
	54.89

0.29
	12.21

0.17
	8.58

0.10
	9.67

0.16
	4.60

0.10
	2.16

0.08
	1.51

0.03
	3.37

0.27

	
	GBW

07146
	标准值
不确定度
	0.32*

0.02*
	93

6
	77

7
	52.29

0.26
	9.09

0.12
	10.71

0.10
	14.56

0.34
	4.02

0.08
	1.59

0.06
	1.00

0.02
	3.78

0.45

	
	GBW

07147
	标准值
不确定度
	0.41*

0.02*
	112

7
	77

6
	46.85

0.17
	8.65

0.15
	14.69

0.12
	14.45

0.31
	4.70

0.10
	1.55

0.05
	0.90

0.02
	3.21

0.46

	
	GBW

07148
	标准值
不确定度
	0.14*

0.01*
	61

6
	102

10
	27.40

0.12
	4.06

0.10
	34.71

0.32
	9.88

0.22
	2.55

0.04
	0.69

0.03
	0.34

0.02
	2.40

0.23

	
	GBW

07149
	标准值
不确定度
	422

21
	(30)


	134

11
	14.13

0.22
	1.04

0.08
	48.37

0.38
	6.30

0.10
	1.16

0.04
	0.22

0.01
	0.06

0.01
	1.65

0.13


*质量分数为×10-2
研制单位：中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所（廊坊市）
	名  称
	编  号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（%）

	空气中乙醇气体标准物质
	GBW08183
	20～500
	1.0


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名  称
	编  号
	质量分数（×10-2）
	相对不确定度（%）


	盐酸氯胺酮纯度标准物质
	GBW09207
	99.5
	0.4

	盐酸杜冷丁纯度标准物质
	GBW09208
	99.3
	0.6

	盐酸可卡因纯度标准物质
	GBW09209
	99.5
	0.5

	盐酸美沙酮纯度标准物质
	GBW09210
	99.7
	0.3

	地西泮纯度标准物质
	GBW09211
	99.9
	0.1

	艾司唑仑纯度标准物质
	GBW09212
	99.3
	0.7

	盐酸海洛因纯度标准物质
	GBW09213
	95.1
	0.7

	吗啡纯度标准物质
	GBW09214
	98.5
	0.8

	盐酸甲基苯丙胺纯度标准物质
	GBW09215
	99.8
	0.2


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）  公安部物证鉴定中心（北京市）
	名  称
	编  号
	质量分数（×10-2）
	相对不确定度（%）

	生松素纯度标准物质
	GBW09554
	99.7
	0.5

	和厚朴酚纯度标准物质
	GBW09555
	99.3
	0.5

	吴茱萸碱纯度标准物质
	GBW09556
	99.7
	0.4

	吴茱萸次碱纯度标准物质
	GBW09557
	99.3
	0.4

	染料木苷纯度标准物质
	GBW09558
	99.7
	0.3

	染料木素纯度标准物质
	GBW09559
	99.3
	0.5

	白杨素纯度标准物质
	GBW09560
	99.6
	0.4

	二氢杨梅素纯度标准物质
	GBW09561
	99.3
	0.4

	苦杏仁苷纯度标准物质
	GBW09562
	99.3
	0.3

	环维黄杨星D纯度标准物质
	GBW09563
	99.7
	0.6

	丹参酮IIA纯度标准物质
	GBW09564
	99.5
	0.3

	芹菜素纯度标准物质
	GBW09565
	99.4
	0.6

	虎杖苷纯度标准物质
	GBW09566
	99.6
	0.7


研制单位：中国医学科学研究院药物研究所（北京市）
	名  称
	编  号
	标准值及相对不确定度
	颗粒数量浓度（个/mL）
	数量平均粒径（μm）
	中位粒径（μm）

	颗粒数量浓度标准物质
	GBW09705
	标准值
相对不确定度（%）
	2016

2.2
	（5.36）

	（5.36）



研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名  称
	编  号
	质量分数（×10-2）
	相对不确定度（%）

	葡萄糖纯度标准物质
	GBW10062
	99.6
	0.5

	果糖纯度标准物质
	GBW10063
	99.7
	0.5

	半乳糖纯度标准物质
	GBW10064
	99.5
	0.7

	乳糖纯度标准物质
	GBW10065
	99.5
	0.8

	木糖纯度标准物质
	GBW10066
	99.7
	0.7

	庶糖纯度标准物质
	GBW10067
	99.7
	0.8


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名称
	编号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Na
	K
	
	
	
	
	
	

	牡蛎中无机元素和有机锡形态标准物质
	GBW10068
	标准值
不确定度
	1.01

0.03
	0.97

0.02
	
	
	
	
	
	

	
	
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-3）

	
	
	
	Ca
	Mg
	
	
	
	
	
	

	
	
	标准值
不确定度
	4.02

0.13
	1.84

0.04
	
	
	
	
	
	

	
	
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Zn
	Fe
	Cu
	Mn
	Cd
	As
	Ni
	Se

	
	
	标准值
不确定度
	982

25
	467

12
	269

6
	35.8

0.7
	18.7

0.5
	12.9

0.6
	4.22

0.22
	3.88

0.28

	
	
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-6）

	
	
	
	Sn
	Ba
	Pb
	Hg
	DBT
	TBT
	
	

	
	
	标准值
不确定度
	3.22

0.12
	2.93

0.16
	1.26

0.06
	0.053

0.006
	1.61

0.34
	2.39

0.34
	
	


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名  称
	编  号
	质量分数（×10-9）
	相对不确定度（%）

	贻贝中有机氯农药和多氯联苯标准物质
	GBW10069
	PCB-28
	0.82
	10

	
	
	PCB-52
	0.43
	9.7

	
	
	PCB-101
	0.31
	9.8

	
	
	PCB-153
	0.26
	8.7

	
	
	PCB-138
	0.22
	17

	
	
	PCB-180
	0.019
	9.5

	
	
	PCB-81
	0.015
	9.1

	
	
	PCB-77
	0.066
	9.2

	
	
	PCB-123
	0.020
	10

	
	
	PCB-118
	0.22
	9.5

	
	
	PCB-114
	0.011
	9.9

	
	
	PCB-105
	0.097
	10

	
	
	PCB-126
	0.016
	9.1

	
	
	PCB-167
	0.050
	13

	
	
	PCB-156
	0.025
	9.6

	
	
	PCB-157
	0.011
	9.3

	
	
	PCB-169
	（0.0029）
	

	
	
	PCB-189
	（0.0065）
	


研制单位：中国科学院大连化学物理研究所（大连市）
	名  称
	编  号
	质量分数（×10-9）
	相对不确定度（%）

	贻贝中有机氯农药和多氯联苯标准物质
	GBW10069
	alfa-666
	0.81
	9.9

	
	
	HCB
	2.3
	13

	
	
	gama-666
	1.5
	9.5

	
	
	beta-666
	0.98
	15

	
	
	delta-666
	1.7
	11

	
	
	heptachlor
	0.013
	17

	
	
	cis-Heptachlor epoxide
	0.055
	9.6

	
	
	trans_chlordane
	0.18
	9.7

	
	
	op′_DDE
	1.9
	8.9

	
	
	cis_nonachlor
	0.19
	8.7

	
	
	pp′_DDE
	28.9
	8.9

	
	
	dieldrin
	0.14
	8.9

	
	
	op′_DDD
	18.8
	8.8

	
	
	pp′_DDD
	34.4
	8.8

	
	
	op′_DDT
	10.1
	8.8

	
	
	trans_nonachlor
	0.057
	9.1

	
	
	pp′_DDT
	26.9
	9.1

	
	
	Mirex
	0.13
	8.7


研制单位：中国科学院大连化学物理研究所（大连市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	热值（MJ/kg）
	质量分数（×10-2）


	
	
	
	
	挥发分
	全硫
	灰分
	氢

	煤物理性质和化学成分分析标准物质
	GBW11155
	标准值
不确定度
	34.26

0.17
	7.31

0.28
	0.13

0.03
	4.65

0.08
	3..13

0.08


注：表中结果为干基，热值为干基高位
研制单位：陕西省能源质量监督检验所（西安市）
国家煤炭质量监督检验中心（西安市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	数量平均粒径（nm）
	体积平均粒径（nm）

	微粒粒度标准物质
	GBW12031
	标准值
不确定度
	487.2

4.1
	487.5

4.1


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）
	名  称
	编  号
	数均粒径（μm）
	相对不确定度（%）

	二氧化硅微球粒度标准物质
	GBW12032
	4.855
	0.6


研制单位：中国石油大学（北京市）
常州均益新材料科技有限公司（常州市）
	名  称
	编  号
	质量分数（×10-2）
	不确定度（×10-2）

	液体水分含量标准物质
	GBW13512
	1.000
	0.013

	液体水分含量标准物质
	GBW13513
	0.1066
	0.0031

	液体水分含量标准物质
	GBW13514
	0.0139
	0.0012


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Cu

	碳钢、合金钢
光谱分析标准物质
	GBW（E）010318
	标准值
	0.078
	0.153
	0.358
	0.025
	0.017
	0.012
	0.0065
	0.0091

	
	
	不确定度
	0.003
	0.004
	0.003
	0.001
	0.002
	0.001
	0.0005
	0.0003

	
	GBW（E）010319
	标准值
	0.066
	0.136
	0.464
	0.032
	0.017
	0.013
	0.0075
	0.010

	
	
	不确定度
	0.003
	0.002
	0.003
	0.001
	0.002
	0.002
	0.0004
	0.002

	
	GBW（E）010320
	标准值
	0.183
	0.525
	1.36
	0.032
	0.017
	0.019
	0.021
	0.015

	
	
	不确定度
	0.003
	0.003
	0.02
	0.001
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002

	
	GBW（E）010321
	标准值
	0.214
	0.238
	0.420
	0.0099
	0.0045
	0.083
	0.011
	0.024

	
	
	不确定度
	0.003
	0.003
	0.002
	0.0003
	0.0003
	0.003
	0.001
	0.002

	
	GBW（E）010322
	标准值
	0.458
	0.229
	0.674
	0.021
	0.0099
	0.021
	0.0071
	0.014

	
	
	不确定度
	0.004
	0.004
	0.004
	0.002
	0.0003
	0.002
	0.0004
	0.002

	
	GBW（E）010323
	标准值
	0.346
	0.312
	1.37
	0.0078
	0.0033
	0.037
	0.014
	0.028

	
	
	不确定度
	0.004
	0.003
	0.02
	0.0003
	0.0003
	0.002
	0.001
	0.001

	
	GBW（E）010324
	标准值
	0.205
	0.386
	1.46
	0.018
	0.0036
	0.021
	0.0093
	0.011

	
	
	不确定度
	0.003
	0.003
	0.02
	0.001
	0.0003
	0.002
	0.0003
	0.001


	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Als
	A1t
	Ti
	CO
	Nb
	Mo
	V
	Sb

	碳钢、合金钢
光谱分析标准物质
	GBW（E）010318
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	0.0013

	
	
	不确定度
	
	
	
	
	
	
	
	0.0003

	
	GBW（E）010319
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	0.0013

	
	
	不确定度
	
	
	
	
	
	
	
	0.0003

	
	GBW（E）010320
	标准值
	
	
	
	0.011
	0.018
	
	0.0077
	

	
	
	不确定度
	
	
	
	0.001
	0.001
	
	0.0003
	

	
	GBW（E）010321
	标准值
	
	
	
	0.0049
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	
	
	
	0.0003
	
	
	
	

	
	GBW（E）010322
	标准值
	0.0061
	0.0072
	0.0096
	
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.0004
	0.0003
	
	
	
	
	

	
	GBW（E）010323
	标准值
	
	
	
	0.0063
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	
	
	
	0.0002
	
	
	
	

	
	GBW（E）010324
	标准值
	
	
	0.0050
	0.0048
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	
	
	0.0002
	0.0003
	
	
	
	


	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Cu

	碳钢、合金钢
光谱分析标准物质
	GBW（E）010325
	标准值
	0.786
	0.197
	0.824
	0.012
	0.0010
	0.571
	0.012
	0.023

	
	
	不确定度
	0.003
	0.003
	0.004
	0.001
	0.0001
	0.004
	0.001
	0.001

	
	GBW（E）010326
	标准值
	0.269
	0.201
	0.885
	0.014
	0.006
	1.08
	0.015
	0.027

	
	
	不确定度
	0.004
	0.003
	0.006
	0.001
	0.001
	0.02
	0.001
	0.002

	
	GBW（E）010327
	标准值
	0.210
	0.297
	0.891
	0.013
	0.0087
	1.16
	0.013
	0.026

	
	
	不确定度
	0.002
	0.003
	0.006
	0.001
	0.0004
	0.02
	0.001
	0.002

	
	GBW（E）010328
	标准值
	0.431
	0.365
	1.25
	0.016
	0.043
	0.053
	0.018
	0.060

	
	
	不确定度
	0.004
	0.003
	0.02
	0.001
	0.002
	0.002
	0.001
	0.002

	
	GBW（E）010329
	标准值
	0.278
	1.20
	1.18
	0.018
	0.0043
	0.063
	0.012
	0.035

	
	
	不确定度
	0.003
	0.02
	0.02
	0.001
	0.0002
	0.001
	0.002
	0.002

	
	GBW（E）010330
	标准值
	0.610
	0.212
	0.827
	0.020
	0.0064
	0.045
	0.012
	0.030

	
	
	不确定度
	0.006
	0.003
	0.005
	0.001
	0.0002
	0.002
	0.001
	0.001

	
	GBW（E）010331
	标准值
	0.296
	0.284
	1.58
	0.015
	0.0033
	0.026
	0.0068
	0.018

	
	
	不确定度
	0.003
	0.003
	0.02
	0.001
	0.0002
	0.001
	0.0003
	0.001


	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Als
	A1t
	Ti
	CO
	Nb
	Mo
	V
	Sb

	碳钢、合金钢
光谱分析标准物质
	GBW（E）010325
	标准值
	0.017
	0.018
	
	
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	
	
	
	
	
	

	
	GBW（E）010326
	标准值
	0.016
	0.017
	0.057
	
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	0.002
	
	
	
	
	

	
	GBW（E）010327
	标准值
	
	
	
	0.0048
	
	0.187
	
	

	
	
	不确定度
	
	
	
	0.0002
	
	0.003
	
	

	
	GBW（E）010328
	标准值
	
	
	
	0.0053
	
	
	0.080
	

	
	
	不确定度
	
	
	
	0.0003
	
	
	0.002
	

	
	GBW（E）010329
	标准值
	0.0073
	0.0092
	0.0068
	0.0051
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	
	
	
	

	
	GBW（E）010330
	标准值
	0.0025
	0.0034
	0.0015
	0.0052
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	0.0002
	
	
	
	

	
	GBW（E）010331
	标准值
	
	
	0.0098
	0.0049
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	
	
	0.0003
	0.0001
	
	
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo
	Cu

	不锈钢光谱分析
标准物质
	GBW（E）010332
	标准值
	0.135
	0.363
	0.599
	0.019
	0.0021
	11.83
	0.287
	0.046
	0.052

	
	
	不确定度
	0.002
	0.003
	0.003
	0.001
	0.0001
	0.05
	0.003
	0.003
	0.001

	
	GBW（E）010333
	标准值
	0.187
	0.444
	0.420
	0.023
	0.0012
	12.84
	0.174
	0.017
	0.155

	
	
	不确定度
	0.004
	0.002
	0.004
	0.001
	0.0002
	0.04
	0.002
	0.001
	0.002

	
	GBW（E）010334
	标准值
	0.316
	0.565
	0.635
	0.032
	0.0024
	12.37
	0.223
	0.031
	0.086

	
	
	不确定度
	0.004
	0.003
	0.002
	0.001
	0.0003
	0.04
	0.003
	0.002
	0.002

	
	GBW（E）010335
	标准值
	0.131
	0.206
	0.473
	0.025
	0.016
	16.40
	2.12
	0.082
	0.092

	
	
	不确定度
	0.003
	0.003
	0.003
	0.001
	0.001
	0.02
	0.03
	0.002
	0.003

	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	CO
	V
	Als
	Alt
	W
	Ti
	Nb
	As
	Sn

	不锈钢光谱分析
标准物质
	GBW（E）010332
	标准值
	0.016
	0.029
	0.0038
	0.0066
	
	
	0.0031
	0.0092
	0.014

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	0.0003
	0.0003
	
	
	0.0003
	0.0003
	0.00l

	
	GBW（E）010333
	标准值
	0.018
	0.050
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	
	
	
	
	
	
	

	
	GBW（E）010334
	标准值
	0.020
	0.033
	0.0042
	0.0089
	
	0.0025
	
	0.0090
	0.010

	
	
	不确定度
	0.001
	0.001
	0.0003
	0.0003
	
	0.0003
	
	0.0002
	0.001

	
	GBW（E）010335
	标准值
	0.061
	0.064
	
	
	0.017
	
	
	0.013
	

	
	
	不确定度
	0.002
	0.002
	
	
	0.002
	
	
	0.002
	

	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo
	Cu

	不锈钢光谱分析
标准物质
	GBW（E）010336
	标准值
	0.132
	0.281
	0.739
	0.025
	0.0026
	16.44
	2.15
	0.059
	0.058

	
	
	不确定度
	0.003
	0.003
	0.003
	0.001
	0.0002
	0.06
	0.02
	0.002
	0.002

	
	GBW（E）010337
	标准值
	0.033
	0.391
	1.23
	0.043
	0.0019
	17.02
	10.61
	2.10
	0.183

	
	
	不确定度
	0.002
	0.003
	0.02
	0.001
	0.0001
	0.05
	0.06
	0.02
	0.002

	
	GBW（E）010338
	标准值
	0.024
	0.454
	0.985
	0.032
	0.024
	18.78
	11.68
	3.23
	0.203

	
	
	不确定度
	0.002
	0.003
	0.005
	0.002
	0.002
	0.04
	0.06
	0.03
	0.003

	
	GBW（E）010339
	标准值
	0.013
	0.500
	0.954
	0.025
	0.010
	19.19
	24.34
	4.04
	1.30

	
	
	不确定度
	0.002
	0.003
	0.004
	0.001
	0.001
	0.05
	0.06
	0.04
	0.03

	
	GBW（E）010340
	标准值
	0.031
	0.507
	1.14
	0.030
	0.0031
	19.76
	24.37
	4.06
	1.16

	
	
	不确定度
	0.002
	0.005
	0.03
	0.002
	0.0002
	0.03
	0.06
	0.03
	0.02

	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	V
	Als
	Alt
	W
	Ti
	As
	Nb
	Bi
	Co

	不锈钢光谱分析
标准物质
	GBW（E）010336
	标准值
	0.080
	0.0026
	0.0062
	
	
	0.010
	
	
	0.036

	
	
	不确定度
	0.002
	0.0003
	0.0003
	
	
	0.001
	
	
	0.002

	
	GBW（E）010337
	标准值
	0.067
	0.031
	0.033
	
	0.314
	0.0082
	
	
	0.204

	
	
	不确定度
	0.002
	0.001
	0.002
	
	0.003
	0.0004
	
	
	0.002

	
	GBW（E）010338
	标准值
	0.059
	
	
	0.046
	
	
	0.145
	0.013
	0.105

	
	
	不确定度
	0.002
	
	
	0.003
	
	
	0.003
	0.002
	0.002

	
	GBW（E）010339
	标准值
	0.073
	0.0052
	0.0064
	0.071
	
	
	0.814
	
	0.185

	
	
	不确定度
	0.002
	0.0003
	0.0004
	0.002
	
	
	0.004
	
	0.003

	
	GBW（E）010340
	标准值
	0.055
	0.0050
	0.0064
	0.090
	0.004
	
	0.018
	
	0.136

	
	
	不确定度
	0.003
	0.0003
	0.0004
	0.002
	0.001
	
	0.001
	
	0.002

	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo
	Cu

	不锈钢光谱分析
标准物质
	GBW（E）010341
	标准值
	0.007
	0.349
	0.409
	0.027
	0.014
	19.68
	24.33
	4.33
	1.29

	
	
	不确定度
	0.001
	0.003
	0.004
	0.003
	0.002
	0.05
	0.07
	0.06
	0.02

	
	GBW（E）010342
	标准值
	0.020
	0.414
	1.08
	0.028
	0.017
	19.15
	24.36
	4.04
	1.15

	
	
	不确定度
	0.002
	0.004
	0.02
	0.003
	0.002
	0.05
	0.03
	0.03
	0.02

	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	V
	Nb
	W
	Als
	Alt
	Ti
	As
	Sn
	Co

	不锈钢光谱分析
标准物质
	GBW（E）010341
	标准值
	0.065
	0.0037
	0.055
	0.0043
	0.0057
	
	
	
	0.086

	
	
	不确定度
	0.003
	0.0003
	0.003
	0.0003
	0.0003
	
	
	
	0.002

	
	GBW（E）010342
	标准值
	0.057
	0.099
	0.157
	0.0041
	0.0060
	
	
	0.023
	0.236

	
	
	不确定度
	0.001
	0.003
	0.006
	0.0003
	0.0003
	
	
	0.002
	0.002


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	TFe
	FeO
	SiO2
	S
	P
	TiO2
	Al2O3
	CaO

	磁铁矿成分分析
标准物质
	GBW（E）010343
	标准值
	46.93
	19.95
	14.75
	0.637
	0.039
	0.112
	2.05
	7.12

	
	
	不确定度
	0.08
	0.09
	0.04
	0.004
	0.002
	0.004
	0.04
	0.05

	
	GBW（E）010344
	标准值
	66.52
	27.91
	3.26
	0.064
	0.0062
	0.061
	0.62
	1.10

	
	
	不确定度
	0.09
	0.08
	0.03
	0.002
	0.0002
	0.003
	0.02
	0.02

	
	GBW（E）010345
	标准值
	62.63
	23.21
	3.15
	0.255
	0.017
	0.160
	1.19
	1.09

	
	
	不确定度
	0.12
	0.11
	0.02
	0.006
	0.002
	0.005
	0.03
	0.02

	
	GBW（E）010346
	标准值
	50.94
	20.67
	13.83
	0.430
	0.033
	0.108
	1.42
	4.85

	
	
	不确定度
	0.10
	0.07
	0.04
	0.004
	0.002
	0.002
	0.03
	0.03

	
	GBW（E）010347
	标准值
	56.23
	24.15
	7.81
	0.369
	0.023
	1.03
	1.39
	2.73

	
	
	不确定度
	0.11
	0.09
	0.04
	0.005
	0.001
	0.02
	0.04
	0.04

	
	GBW（E）010348
	标准值
	64.42
	27.00
	3.56
	0.381
	0.011
	0.522
	0.90
	1.06

	
	
	不确定度
	0.11
	0.06
	0.05
	0.003
	0.002
	0.008
	0.03
	0.04


	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	MgO
	K2O
	Na2O
	Mn
	Cu
	Zn
	As

	磁铁矿成分分析
标准物质
	GBW（E）010343
	标准值
	5.54
	0.33
	0.220
	0.058
	0.119
	0.0038
	

	
	
	不确定度
	0.02
	0.02
	0.003
	0.003
	0.004
	0.0003
	

	
	GBW（E）010344
	标准值
	1.96
	0.091
	0.032
	0.070
	0.010
	0.0052
	

	
	
	不确定度
	0.02
	0.002
	0.002
	0.003
	0.001
	0.0002
	

	
	GBW（E）010345
	标准值
	5.21
	0.068
	0.023
	0.170
	0.018
	0.010
	

	
	
	不确定度
	0.04
	0.004
	0.002
	0.005
	0.001
	0.001
	

	
	GBW（E）010346
	标准值
	3.95
	0.204
	0.14
	0.098
	0.305
	0.017
	0.083

	
	
	不确定度
	0.03
	0.005
	0.02
	0.003
	0.005
	0.002
	0.004

	
	GBW（E）010347
	标准值
	4.89
	0.133
	0.070
	0.132
	0.527
	0.037
	0.167

	
	
	不确定度
	0.05
	0.006
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.004

	
	GBW（E）010348
	标准值
	3.28
	0.099
	0.034
	0.109
	0.047
	0.0096
	0.013

	
	
	不确定度
	0.04
	0.004
	0.003
	0.003
	0.002
	0.0002
	0.002


	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	TFe
	FeO
	SiO2
	S
	P
	TiO2
	Al2O3
	CaO

	磁铁矿成分分析
标准物质
	GBW（E）010349
	标准值
	65.71
	27.14
	2.07
	0.158
	0.013
	0.697
	0.83
	0.72

	
	
	不确定度
	0.11
	0.09
	0.04
	0.003
	0.002
	0.007
	0.02
	0.02

	
	GBW（E）010350
	标准值
	68.29
	28.25
	2.08
	0.041
	0.0047
	0.057
	0.43
	0.70

	
	
	不确定度
	0.05
	0.09
	0.04
	0.002
	0.0004
	0.002
	0.02
	0.01

	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	MgO
	K2O
	Na2O
	Mn
	Cu
	Zn
	As

	磁铁矿成分分析
标准物质
	GBW（E）010349
	标准值
	3.33
	0.048
	0.015
	0.127
	0.016
	0.0080
	

	
	
	不确定度
	0.04
	0.002
	0.002
	0.004
	0.002
	0.0003
	

	
	GBW（E）010350
	标准值
	1.25
	0.060
	0.021
	0.061
	0.0065
	0.0037
	

	
	
	不确定度
	0.02
	0.002
	0.003
	0.002
	0.0002
	0.0002
	



研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	S
	Si
	Mn
	P
	Cr

	硅铁成分分析
标准物质
	GBW（E）010351
	标准值
	0.148
	0.0026
	75.46
	0.588
	0.021
	0.044

	
	
	不确定度
	0.002
	0.0003
	0.08
	0.003
	0.001
	0.003

	
	GBW（E）010352
	标准值
	0.196
	0.0052
	74.81
	1.09
	0.024
	0.052

	
	
	不确定度
	0.004
	0.0003
	0.07
	0.03
	0.001
	0.003

	
	GBW（E）010353
	标准值
	0.095
	0.0023
	76.53
	0.281
	0.019
	0.043

	
	
	不确定度
	0.002
	0.0002
	0.07
	0.002
	0.001
	0.003

	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Al
	Ca
	Fe
	Cu
	Ni
	Ti

	硅铁成分分析
标准物质
	GBW（E）010351
	标准值
	1.40
	1.15
	20.23
	0.019
	0.0093
	0.097

	
	
	不确定度
	0.02
	0.03
	0.06
	0.002
	0.0003
	0.001

	
	GBW（E）010352
	标准值
	1.28
	0.986
	20.96
	0.013
	0.0071
	0.106

	
	
	不确定度
	0.02
	0.004
	0.09
	0.001
	0.0003
	0.001

	
	GBW（E）010353
	标准值
	1.52
	1.37
	19.07
	0.025
	0.012
	0.085

	
	
	不确定度
	0.03
	0.02
	0.08
	0.002
	0.001
	0.002


	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	C
	S
	Si
	Mn
	P
	Cr
	Ni
	Ti
	Cu
	Al

	铬铁成分分析
标准物质
	GBW（E）010354
	标准值
	0.038
	0.015
	0.466
	0.103
	0.022
	68.13
	0.260
	0.016
	
	

	
	
	不确定度
	0.001
	0.001
	0.006
	0.003
	0.002
	0.07
	0.004
	0.002
	
	

	
	GBW（E）010355
	标准值
	8.00
	0.037
	2.94
	0.308
	0.037
	59.71
	0.312
	0.410
	
	

	
	
	不确定度
	0.04
	0.002
	0.02
	0.005
	0.003
	0.08
	0.002
	0.005
	
	

	钼铁成分分析
标准物质
	GBW（E）010356
	标准值
	0.073
	0.044
	0.190
	
	0.037
	
	
	
	0.494
	

	
	
	不确定度
	0.004
	0.002
	0.002
	
	0.001
	
	
	
	0.003
	

	铌铁成分分析
标准物质
	GBW（E）010357
	标准值
	0.101
	0.013
	1.04
	
	0.194
	
	
	0.585
	0.038
	1.50

	
	
	不确定度
	0.005
	0.002
	0.02
	
	0.003
	
	
	0.006
	0.002
	0.02

	钛铁成分分析
标准物质
	GBW（E）010358
	标准值
	0.095
	0,015
	0.30
	0.255
	0.014
	
	
	32.22
	0.281
	3.00

	
	
	不确定度
	0.003
	0.001
	0.02
	0.006
	0.001
	
	
	0.05
	0.004
	0.05

	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Mo
	Sb
	Nb
	Ta
	
	
	
	
	
	

	钼铁成分分析
标准物质
	GBW（E）010356
	标准值
	56.12
	0.0036
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	0.13
	0.0006
	
	
	
	
	
	
	
	

	铌铁成分分析
标准物质
	GBW（E）010357
	标准值
	
	
	64.60
	0.097
	
	
	
	
	
	

	
	
	不确定度
	
	
	0.06
	0.004
	
	
	
	
	
	


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	Fe
	Al
	Ca
	Ti
	P
	Ni
	Mn

	工业硅成分分析
标准物质
	GBW（E）010359
	标准值
	0.65
	0.360
	0.067
	0.035
	0.0055
	0.015
	0.0083

	
	
	不确定度
	0.02
	0.007
	0.002
	0.002
	0.0002
	0.002
	0.0004

	
	GBW（E）010360
	标准值
	0.62
	0.273
	0.069
	0.033
	0.0077
	0.0045
	0.017

	
	
	不确定度
	0.02
	0.004
	0.003
	0.002
	0.0002
	0.0003
	0.002

	
	GBW（E）010361
	标准值
	0.57
	0.275
	0.065
	0.032
	0.0076
	0.0042
	0.016

	
	
	不确定度
	0.02
	0.003
	0.003
	0.004
	0.0004
	0.0003
	0.002


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	SiO2
	Fe2O3
	Na2O
	K2O
	CaO
	MgO

	氧化铝成分分析
标准物质
	GBW（E）010362
	标准值
	0.014
	0.0053
	0.41
	0.0045
	0.022
	0.0021

	
	
	不确定度
	0.002
	0.0005
	0.02
	0.0004
	0.002
	0.0003


研制单位：济南众标科技有限公司（济南市）
	名    称
	编    号
	质量分数（×10-2）
	相对不确定度（％）

	联苯菊酯农药纯度标准物质
	GBW（E）061499
	99.7
	0.3

	三环唑农药纯度标准物质
	GBW（E）061500
	99.8
	0.2

	毒死蜱农药纯度标准物质
	GBW（E）061501
	99.8
	0.3

	多效唑农药纯度标准物质
	GBW（E）061502
	99.9
	0.2

	嗪草酮农药纯度标准物质
	GBW（E）061503
	99.6
	0.4

	噻嗪酮农药纯度标准物质
	GBW（E）061504
	99.4
	0.2

	水胺硫磷农药纯度标准物质
	GBW（E）061505
	99.4
	0.3

	二甲戊乐灵农药纯度标准物质
	GBW（E）061506
	99.8
	0.2

	抗蚜威农药纯度标准物质
	GBW（E）061507
	99.5
	0.4

	氯苯胺灵农药纯度标准物质
	GBW（E）061508
	99.8
	0.2

	抑霉唑农药纯度标准物质
	GBW（E）061509
	99.7
	0.2

	苯氧威农药纯度标准物质
	GBW（E）061510
	99.5
	0.3

	嘧菌环胺农药纯度标准物质
	GBW（E）061511
	99.9
	0.1

	盐酸克伦特罗兽药纯度标准物质
	GBW（E）061512
	99.1
	0.3


研制单位：广州计量检测技术研究院（广州市）
	名    称
	编    号
	量分数（×10-2）
	相对不确定度（％）

	氮中一氧化碳气体标准物质
	GBW（E）061513
	10×10-4～8
	1.5

	空气中甲烷气体标准物质
	GBW（E）061514
	0.5～3
	1.5

	空气中异丁烷气体标准物质
	GBW（E）061515
	0.18～1.08
	1.5


研制单位：河南省计量工程技术研究中心（郑州市）
	名    称
	编    号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（％）

	氮中六氟化硫气体标准物质
	GBW（E）061516
	5～100000
	1

	氮中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、
丙炔混合气体标准物质
	GBW（E）061517
	甲烷
	10～100
	2

	
	
	乙烷
	
	

	
	
	乙烯
	
	

	
	
	丙烷
	
	

	
	
	丙烯
	
	

	
	
	环丙烷
	
	

	
	
	丙二烯
	
	

	
	
	丙炔
	
	

	
	
	甲烷
	100～100000
	1

	
	
	乙烷
	
	

	
	
	乙烯
	
	

	
	
	丙烷
	
	

	
	
	丙烯
	
	

	
	
	环丙烷
	100～30000
	

	
	
	丙二烯
	
	

	
	
	丙炔
	
	


	名    称
	编    号
	量分数（×10-6）
	相对不确定度（％）

	氮中正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1，3-丁二烯
混合气体标准物质
	GBW（E）061518
	正丁烷
	10～100
	2

	
	
	异丁烷
	
	

	
	
	正丁烯
	
	

	
	
	异丁烯
	
	

	
	
	1，3-丁二烯
	
	

	
	
	正丁烷
	100～50000
	1

	
	
	异丁烷
	
	

	
	
	正丁烯
	
	

	
	
	异丁烯
	
	

	
	
	1，3-丁二烯
	
	

	氮中1，2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正已烷混合气体标准物质
	GBW（E）061519
	1，2-丁二烯
	10～50000
	2

	
	
	顺-2-丁烯
	
	

	
	
	反-2-丁烯
	
	

	
	
	正戊烷
	10～10000
	

	
	
	异戊烷
	
	

	
	
	新戊烷
	
	

	
	
	正戊烯
	
	

	
	
	正已烷
	10～5000
	


研制单位：中国测试技术研究院（成都市）
四川中测标物科技有限公司（成都市）
	名    称
	编    号
	量分数（×10-2）
	相对不确定度（％）

	氮中乙烷气体标准物质
	GBW（E）061520
	10.0×10-4～1.00
	2

	氮中乙烯气体标准物质
	GBW（E）061521
	10.0×10-4～1.00
	2

	氮中丙烯气体标准物质
	GBW（E）061522
	10.0×10-4～1.00
	2

	氮中1，3-丁二烯气体标准物质
	GBW（E）061523
	（10.0～500）×10-4
	4


研制单位：重庆标物科技有限责任公司（重庆市）
重庆市计量质量检测研究院（重庆市）
	名    称
	编    号
	质量浓度（μg/mL）
	相对不确定度（％）

	铅单元素溶液标准物质
	GBW（E）082033
	1000
	1

	锌单元素溶液标准物质
	GBW（E）082034
	1000
	1

	镍单元素溶液标准物质
	GBW（E）082035
	1000
	1


	名    称
	编    号
	质量浓度（mg/mL）
	相对不确定度（％）

	甲醇中苯溶液标准物质
	GBW（E）082036
	1.00
	4

	甲醇中甲苯溶液标准物质
	GBW（E）082037
	1.00
	4

	甲醇中乙苯溶液标准物质
	GBW（E）082038
	1.00
	4

	甲醇中邻-二甲苯溶液标准物质
	GBW（E）082039
	1.00
	4

	甲醇中间-二甲苯溶液标准物质
	GBW（E）082040
	1.00
	4

	甲醇中对-二甲苯溶液标准物质
	GBW（E）082041
	1.00
	4


研制单位：广州计量检测技术研究院（广州市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	质量分数（×10-9）

	
	
	
	α-HCH
	HCB
	β-HCH
	γ-HCH
	δ-HCH
	Aldrin

	底泥中有机氯农药
成分分析标准物质
	GBW（E）082042
	标准值
不确定度
	72.7

3.1
	（0.72）

	94.2

6.0
	72.6

4.5
	53.9

3.7
	64.9

3.7

	
	
	
	cis-Heptachlor Epolxide
	p.p’-DDE
	Endrin
	p.p’-DDD
	p.p’-DDT

	
	
	标准值
不确定度
	88.8

9.7
	101.5

5.6
	92.2

8.3
	96.8

9.7
	89.1

9.8


研制单位：中国科学院生态环境研究中心（北京市）
	名    称
	编    号
	质量浓度（mg/L）
	相对不确定度（％）

	水中钾离子成分分析标准物质
	GBW（E）082043
	1000
	1

	水中钠离子成分分析标准物质
	GBW（E）082044
	1000
	1

	水中钙离子成分分析标准物质
	GBW（E）082045
	1000
	1

	水中镁离子成分分析标准物质
	GBW（E）082046
	1000
	1

	水中氟离子成分分析标准物质
	GBW（E）082047
	1000
	1

	水中氯离子成分分析标准物质
	GBW（E）082048
	1000
	1

	水中硝酸根离子成分分析标准物质
	GBW（E）082049
	1000
	1

	水中硫酸根离子成分分析标准物质
	GBW（E）082050
	1000
	1

	水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质
	GBW（E）082051
	钾
	3.00
	2

	
	
	钠
	30.0
	

	
	
	钙
	60.0
	

	
	
	镁
	20.0
	

	水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质
	GBW（E）082052
	氟
	50.0
	2

	
	
	氯
	10.0
	

	
	
	硝酸根
	30.0
	

	
	
	硫酸根
	20.0
	

	水中总有机碳溶液标准物质
	GBW（E）082053
	1000
	2

	水中无机碳溶液标准物质
	GBW（E）082054
	1000
	2


研制单位：中国测试技术研究院（成都市）
四川中测标物科技有限公司（成都市）
	名    称
	编    号
	质量浓度（μg/mL）
	相对不确定度（％）

	镉单元素溶液标准物质
	GBW（E）082055
	1.00
	2


研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）
	名    称
	编    号
	活性浓度（U/L）
	相对不确定度（％）

	人血清中乳酸脱氢酶活性浓度标准物质
	GBW（E）090350
	250.8
	2.4


	名    称
	编    号
	总蛋白浓度（g/L）
	相对不确定度（％）

	人血清中总蛋白浓度标准物质
	GBW（E）090351
	58.3
	2.6


研制单位：北京市医疗器械检验所（北京市）
	名    称
	编    号
	活性浓度（IU/L）
	不确定度（IU/L）

	人血清基质丙氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
	GBW（E）090352
	53.7
	3.6

	
	GBW（E）090353
	125.7
	6.6

	人血清基质天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
	GBW（E）090354
	52.7
	3.6

	
	GBW（E）090355
	135.6
	6.1

	人血清基质乳酸脱氢酶活性浓度标准物质
	GBW（E）090356
	202.0
	7.1

	
	GBW（E）090357
	443
	16

	人血清基质肌酸激酶活性浓度标准物质
	GBW（E）090358
	182.1
	7.6

	
	GBW（E）090359
	449
	16

	人血清肌酸激酶和乳酸脱氢酶活性浓度标准物质
	GBW（E）090360
	CK
	200.8
	7.9

	
	
	LDH
	189.2
	7.1

	
	GBW（E）090361
	CK
	489
	17

	
	
	LDH
	416
	14

	人血清丙氨酸氨基转移酶和天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质
	GBW（E）090362
	ALT
	48.6
	3.3

	
	
	AST
	46.1
	3.0

	
	GBW（E）090363
	ALT
	119.6
	5.6

	
	
	AST
	95.6
	4.4


研制单位：嘉兴博泰生物科技发展有限公司（嘉兴市）  浙江清华长三角研究院（嘉兴市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	热值（MJ/kg）
	质量分数（×10-2）

	
	
	
	
	挥发分
	全  硫
	灰  分
	氢

	煤物理性质和化学成分
分析标准物质
	GBW（E）110072
	标准值
	25.44
	12.49
	2.00
	26.19
	3.09

	
	
	不确定度
	0.14
	0.23
	0.11
	0.31
	0.11

	
	GBW（E）110073
	标准值
	20.46
	16.95
	2.13
	38.94
	2.98

	
	
	不确定度
	0.14
	0.23
	0.11
	0.42
	0.14

	
	GBW（E）110074
	标准值
	29.24
	23.35
	0.41
	17.55
	4.16

	
	
	不确定度
	0.14
	0.48
	0.03
	0.17
	0.08


注：表中结果为干基，热值为干基高位
研制单位：陕西省能源质量监督检验所（西安市）
国家煤炭质量监督检验中心（西安市）
	名  称
	编  号
	标准值及
不确定度
	数量平均粒径（nm）
	体积平均粒径（nm）

	微粒粒度标准物质
	GBW（E）120086
	标准值
不确定度
	776.2

6.5
	777.4

6.5

	
	GBW（E）120087
	标准值
不确定度
	709.3

5.9
	710.0

5.9

	
	GBW（E）120088
	标准值
不确定度
	424.5

3.8
	424.4

3.8

	
	GBW（E）120089
	标准值
不确定度
	209.1

3.2
	209.3

3.2

	
	GBW（E）120090
	标准值
不确定度
	84.0

1.9
	84.2

1.9

	
	GBW（E）120091
	标准值
不确定度
	65.2

1.5
	65.4

1.5


研制单位：中国计量科学研究院（北京市）
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）
	名  称
	编  号
	数量中值粒径（μm）
	数量均值粒径（μm）
	颗粒数量浓度

	
	
	标准值
	不确定度
	标准值
	不确定度
	标准值（个/mL）
	相对不确定度（%）

	水基颗粒计数标准物质
	GBW（E）120092
	2.1
	0.1
	2.1
	0.1
	10386
	5.2

	
	GBW（E）120093
	5.1
	0.1
	5.1
	0.1
	5325
	3.2

	
	GBW（E）120094
	10.1
	0.1
	10.1
	0.1
	3470
	3.2

	
	GBW（E）120095
	14.9
	0.1
	14.9
	0.1
	1053
	5.0

	
	GBW（E）120096
	25.0
	0.1
	25.0
	0.1
	519
	5.2

	
	GBW（E）120097
	49.8
	0.2
	49.7
	0.2
	187
	5.6


研制单位：国防科技工业颗粒度一级计量站（新乡市）
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司（北京市）
	名  称
	编  号
	质量浓度（g/L）
	相对不确定度（%）

	气相色谱仪检定用标准物质
	GBW（E）130393
	苯－甲苯
	5.00
	2

	
	GBW（E）130394
	正十六烷－异辛烷
	0.100
	3


	名  称
	编  号
	质量浓度（g/mL）
	相对不确定度（%）

	液相色谱仪检定用标准物质
	GBW（E）130395
	萘－甲醇
	1.00×10-4
	3

	
	GBW（E）130396
	萘－甲醇
	1.00×10-7
	4


研制单位：广州计量检测技术研究院（广州市）
	名  称
	编  号
	门尼粘度标准值（100℃）
	不确定度

	门尼粘度标准物质
	GBW（E）130397
	45.6
	0.5

	
	GBW（E）130398
	49.1
	0.8


研制单位：国家合成橡胶质量监督检验中心（兰州市）
	名  称
	编  号
	质量浓度
	相对不确定度（%）

	原子吸收分光光度计检定用镉溶液标准物质
	GBW（E）130399
	镉（ng/mL）
	0.50
	2

	
	
	
	1.00
	

	
	
	
	3.00
	

	
	
	
	5.00
	

	
	
	氯化钠（mg/mL）
	5.00
	

	原子吸收分光光度计检定用铜溶液标准物质
	GBW（E）130400
	铜（μg/mL）
	0.50
	1

	
	
	
	1.00
	

	
	
	
	3.00
	

	
	
	
	5.00
	


研制单位：广东省计量科学研究院（广州市）
1

